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ESPECIFICACAO TECNICA
E MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal e Sdo Martinho RS i
Localizagdo: lote 01- quadra 01 Rua 01 Distrito Industrial - SAO MARTINHO RS
Obra: PAVILHAO 02
Projeto Estrutural metalica com cobertura em aluzinco trapezoidal
Projeto escoamento aguas pluviais
AREA TOTAL : 900,00m2

1. GENERALIDADES

1.1.0BJETIVO
O objetivo deste documento & descrever como executar as estruturas metalicas no
Pavilhdo 02 na area industrial lote 1 quadra 1 no municipio de Sao Martinho RS.

1.2.DEFINIGOES

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de S&o Martinho;

FABRICANTE: Firma encarregada do fornecimento das estruturas de ago e seus
acessorios.

FISCALIZACAQ: pelo Engenheiro do Municipio de Sdo Martinho RS, indicada pela
CONTRATANTE para inspecionar o fornecimento, conferir a matéria prima, o produto
acabado, o processo de fabricagdo, acompanhar o curso da fabricagdo e da
montagem, bem como verificagéo dos Desenhos do Projetista, no sentido de verificar
o atendimento ao especificado nos Documentos de Projeto.

MONTADORA: Firma encarregada pela montagem das estruturas de ago.
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execugéo global e mantém contrato de
execucdo da obra com a CONTRATANTE.

PROJETISTA: Empresa Responsavel pela elaboracdo dos projetos.

1.3.PRESCRICOES GERAIS

Considera-se que a empresa tem conhecimento pleno das dificuldades do local da
obra, tendo esse fato sido levado em consideragdo quando da definicdo de sua
proposta, ndo cabendo assim qualquer duvida quanto a sua validade.

Entende-se em consequéncia, que os precos apresentados em sua proposta,
compreendem na integra, todos os servigcos necessarios a execugdo do edificio e das
obras.

Os servigcos serdo executados com qualidade.

A especificagdo procura definir a natureza, quantidade, dimensdes e localizag8o dos
servicos a realizar, porem e conveniente salientar que :

- A descri¢8o ndo tem carater limitativo, assim entende-se estarem incluidos no preco
proposto, sem excegéo ou reserva, todos os servigcos necessarios, dentro das regras
da arte, para a completa e perfeita concluséo do seu trecho do empreendimentoy |

- A empresa, pelo simples fato de apresentar sua proposta, compromete-se
automaticamente a respeitar todos os dispositivos da especificagao.
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- Antes da execugdo de qualquer servigo, a empresa deve verificar todas as
dimensdes dos desenhos fornecidos, como também as caracteristicas especificas que
possam afetar seus servigos (prumo, alinhamentos, deslocamentos e outros)

- Ela deve reclamar em tempo habil, todas as informagdes complementares. Caso
contrario ela se tornara responsavel por todas as falhas encontradas ao longo da
execugdo bem como suas consequéncias e resultados.

- A empresa ndo podera entéo, argumentar que omissdes em desenhos ou
quantitativos possam eximi-las de

executar seus servicos ou sejam objeto de pleitos adicionais de prego.

1.4.DESENHOS DE PROJETO
Os desenhos de projeto seréo fornecidos pelo CONTRATANTE.

1.5.ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.5.1.Do Fabricante

O FABRICANTE devera executar conforme os projetos, fabricar e fornecer todas as
estruturas constantes dos desenhos de projeto, fornecido pelo fabricante.

Estdo incluidos no fornecimento todos os elementos que, embora ndo indicados nos
desenhos de projeto, sdo necessarios para a montagem das estruturas, tais como:
parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligagao, etc.

1.5.2.Da Montadora

A MONTADORA devera montar todas as estruturas constantes dos desenhos de
montagem a serem preparados pelo FABRICANTE.

Devera também fornecer todas as ferramentas, maquinas e materiais necessarios
para a adequada execugéo dos servigos de montagem das respectivas estruturas.
1.5.3.SUBSTITUICAO DE MATERIAL

Ao FABRICANTE sera permitido propor substituicdes, nos casos em que o material
especificado ndo exista na praga para pronta entrega, ou que possa causar atrasos
nos prazos de entrega das estruturas.

Todas as substituiches ficardo sujeitas a aprovagdo da PROJETISTA e
FISCALIZACAO e deverdo ser feitas por perfis de resisténcia igual ou superior
aqueles especificados nos desenhos de Projeto.

Estas substituiches somente serfo aceitas se ndo provocarem interferéncias ou
mudancas de detalhes de outros fornecedores, bem como ndo prejudicarem pecas
adjacentes ou folgas predeterminadas.

2. NORMAS APLICAVEIS

O detalhamento, a fabricagéo e a montagem das estruturas deveréo estar de acordo
com as seguintes
normas:

- Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings,
AISC,

tltima edigéo.

- Specification for Structural Joints using ASTM A325, A490 Bolts e A307, AISC, ultima
edicao.

- Code of Standard Practice, AISC, ultima ediggo. (
-D1.1 — da AWS (American Welding Society), ultima edi¢&o.
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- ASTM A36 — perfis laminados e chapas.

- EB 276 (NBR 8800) — perfis dobrados.

- EB 639 (NBR 8800) — tubos.

- AWS — E70XX — eletrodos.

- NBR 8800-Projeto e Execugéo de Estruturas de Ago de Edificios

3. MATERIAIS

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de
qualidade e procedéncia. Na falta desses certificados a CONTRATANTE podera exigir
realizagdo de ensaios para a determinagao das caracteristicas mecanicas do material.
Os ensaios serdo feitos por firmas ou instituicdes especializadas, de acordo com as
normas ASTM e ABNT, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Para fins de concorréncia, deverdo ser considerados os seguintes materiais:

3.1.ACO ESTRUTURAL

Perfis Soldados e Chapas grossas..............ccoooeeeieiciinnns ASTM A572 Gr 50 ou similar
Perfis Laminados tipo:] 8 H...c.cvsiiimmnmmmmmmmmsnsronsanssnone ASTM A572 Gr 50

Perfis laminados tipo cantoneiras e demais.................. ASTM A-36

Porfis DOBIBHOS. ... .conesssiamssnnsmsssonnsassisssimiaasstivssy s SAE_1020 A570 grc

* Exceto anotado lista de material

Parafusos

e LigagOes principais: ASTM A-325

e Ligagbes secundarias: ASTM A-307

S3o consideradas ligagdes secundarias as referentes a :

e Escadas comuns e tipo marinheiro

e Corrimaos

e Tergas e longarinas

Tirantes em barra redonda

¢ ASTM A36

Eletrodos para solda

e E7018

Chumbadores

e ASTM-A36

O FABRICANTE devera fornecer a FISCALIZAGAO cépias de certificados de ensaios
fisicos e quimicos

do aco, realizados em amostras representativas de cada lote, para que constate que o
material utilizado

esta de acordo com o estabelecido nos documentos de projeto.

3.2.TELHADO

3.2.1 Cobertura:

Telha metalica com sec¢éo trapezoidal de 40 mm de altura e espessura 0,50 mm em
aco

Galvanizado, com 110cmde largura comprimento adequado de acordo com projeto,
devera estar incluso os perfis espagadores e todos os acessorio para a perfeita
fixacdo, vedagdes e performance do sistema. \ ;}/
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Temos que usar 2 parafusos autobrocantes galvanizados n° 12x3/4” por metro
linear de telha para fixar nas tercas, nos beirais deverdo ser parafusados a cada
onda de telha, como também a cada 50 cm faremos uma costura lateral entre
autobrocantes galvanizados para costura n® 12x3/4”.

3.2.2 Tapamento Oitdes:

Telha metélica com segéo trapezoidal de 40 mm de altura e espessura 0,50 mm em
aco

Galvanizado, devera estar incluso os perfis espagadores e todos os acessorio para a
perfeita fixagéo, vedagdes e performance do sistema.

Nos oitdes serdo instalados 2 basculantes de ferro 3/4x1/4”, fixadas no tercamento
dos oitdes por solda MIG. As basculantes deverdo ser fixadas na parte superior
(funcionando como valvulas de escape de vento) abrindo fora. O vidro martelado 4mm
sera fixado com massa de vidro.

Para evitar ruidos e batidas coloca-se batentes de borracha 5mm na parte inferior de
cada bascula, coladas com cola de contato.

3.3. CALHA:

Calha galvanizada n°24 (0,65mm espessura), com 120 cm largura saida 100mm a
cada 5m — num total de 46m— serd instalada entre os dois pavilhdes com beiral de
10 c¢m e abas laterais de 50cm para cada lado num total de 120 de largura da calha
por 46m de comprimento.

E necessaria adequacdo do telhado existente, de modo a inserir a calha entre a
estrutura a ser construida e o prédio ja existente, evitando infiltragdes de agua e
garantindo correto desempenho da drenagem pluvial.

3.4 - Tercamento 100x40x20x2,5mm:
Terca reforcada 20x40x100x40x20x2,25mm serfio colocadas num total de 17
tercas nas duas aguas do telhado, conforme projeto, e as tercas serdo fixadas nos
pilares e tesouras para fixagdo do aluzinco. Deverdo ser usados pedagos de
cantoneira 1/87x1 /47 .
3.5 - Pilares de ferro 7,5m x 20cm:

a) 2 unidades chapa dobrada 7.:

b) 4 unidades chapa dobrada 7.5X20X170cm:
3.6 - Travamento ferro 3/8” barras de 6 m : — barras de ferro redondo CA 25
bitola 3/8” fazendo um travamento em forma de “X” entre tesouras num total de
16 conjuntos compondo 32 pegas x 6m = 192m de ago CA 25 bitola 3/8” ; porcas
de % num total d 32 unidades; parafuso de %~ com comprimento de 0,375m por
peca logo um total de 12m de porca %4”. !
3.7 - Tesoura metilica chapa dobrada 20m larg x 3,84m de altura
composi¢do de material para uma tesoura ¢ num total de 10 tesouras) : : cha
dobrada 60x100x60x2,65mm  chapa dobrada 50x94x50x2,25mm para uma
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tesoura com tinta fundo zarcdo 2 demdos e soldado com mig, conforme projeto
anexo.

4.FABRICAGAO:

4.1.DISPOSICOES GERAIS:

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor
qualidade, de acordo com a melhor e a mais moderna técnica. Todas as partes das
estruturas deverdo ser bem acabadas.

A fabricacdo devera ser dividida em conjuntos, conforme detalhado nos desenhos de
fabricacdo, orientada no sentido de minimizar o trabalho de campo e dar velocidade a
montagem. Colunas, vigas, trelicas, etc, deverdo ser fabricadas no maior
comprimento possivel, observando as limitagbes de transporte e de montagem.

Todos os cortes de chapas ou perfis deverdo ser feitos preferencialmente em tesouras
ou serras.

Admite-se o corte feito a macarico, desde que acabado de forma a apresentar-se com
bom aspecto e livre de imperfeigbes.

Todos os furos para parafusos deverdo ser executados com diametro 1,6 mm maior
que o didmetro nominal do parafuso, exceto onde indicado em contrario nos desenhos
de projeto.

Se a espessura do material a ser furado for inferior ao didmetro nominal do parafuso
mais 3,0 mm, os furos poderéo ser puncionados. Em caso contrario, deverao ser
broqueados. Em nenhum caso seré permitido o uso de magcarico para alargamento ou
abertura de furos.

N&o serdo permitidas rebarbas nos furos devido ao processo de puncionamento.
Quando isso ocorrer, as rebarbas deverdo ser eliminadas por esmerilhamento.
4.2.CONEXOES

Todas as conexdes deverdo ser compativeis com a resisténcia das pegas principais e
deverdio ser detalhadas pelo FABRICANTE, de tal forma que seja usado um minimo
de materiais.

As conexdes de extremidades de barras tracionadas ou comprimidas em trelicas ou
contraventamentos deveréo ser dimensionadas para a carga atuante na barra ou para
uma carga equivalente a 50% da resisténcia efetiva da pega, adotando-se o maior dos
valores, porém néo inferior a 3 toneladas.

Nas conexdes parafusadas, quando ndo indicado explicitamente de outra forma, os
parafusos sdo admitidos trabalhando por esmagamento com o plano de cisalhamento
passando pela rosca. As conexdes deveréo Ter no minimo 2 parafusos.

As conexdes de extremidade de vigas deverdo ser detalhadas preferencialmente com
cantoneiras duplas, conforme padronizagéo do AISC, exceto quando for indicado em
contrario nos desenhos de projetos.

Todas as conexdes de oficina deverao ser soldadas e as de montagem parafusadas,
exceto indicagéo contraria nos desenhos de projeto.

As conexdes de pecas secundarias, tais como tergas, escadas e corrimaos, poderao
ser feitas com parafusos ASTM-A307.

Todas as conexdes soldadas deverdo ser feitas com solda de filete, exceto quando
indicado de forma diferente nos desenhos. Quando forem exigidas soldas de top

elas deveréo ser de penetrago total.
4.3.SOLDAS
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Os servigos de solda deveréo ser executados por soldadores qualificados. A
qualificacdo dos soldadores e dos processos da execucéo das juntas soldadas devera
ser feita de acordo com o Método para a Qualificagéo dos Processos de Sondagem,
de Soldadores e Operadores — MB-262 da ABNT.

Todas as soldas deverdo ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS D1.1,
devendo-se proceder de modo a ndo causar empenos nem tensoes adicionais. As
superficies a serem soldadas devem ser isentas de escamas soltas, escdria, ferrugem,
graxa e outros materiais estranhos. N&o poderao ser realizadas soldas nas estruturas
expostas a chuva ou ao vento.

Na execucéo das soldas em varias camadas a superficie de cada uma delas devera
ser perfeitamente limpa e isenta de porosidade, inclusdes, fissura ou quaisquer outros
defeitos. Se algum defeito for averiguado, ela devera ser removida e refeita.

Os trechos soldados ndo devem sofrer resfriamento brusco. Durante a soldagem e o
resfriamento, as partes soldadas ndo devem ser submetidas a vibragdes e abalos.

O método e a seqiiéncia dos servigos de solda deverdo ser tais que provoquem
minimos esforcos de contragdo, e as pecas apresentem a forma prevista nos
desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior.

Poderao ser escolhidas ao acaso, pela FISCALIZACAO, soldas para serem ensaiadas
sob o ponto de vista de eficiéncia. Se qualquer uma delas n&o satisfizer aos padroes
de qualidade e ndo seguir os Métodos e Especificagbes da AWS, deverao ser
removidas e substituidas por novas soldas a contento da FISCALIZACAO.

No caso de ligagdes de soldas importantes, podera ser exigido o controle das soldas
por métodos ndo destrutivos (radiografia ou ultra-som ).

Nenhuma solda resistente devera ser inferior a 5mm, a menos que a espessura do
material exija 0 uso da solda de 4mm, ou quando indicado nos desenhos do projeto.
4.4.PERFIS SOLDADOS

As emendas das chapas a serem usadas no perfil composto deverdo estar defasadas
(alma e flanges ) na composigdo do mesmo.

As pecas prontas dever&o ser retilineas e manter a forma desejada, livre de
distor¢des, empenos ou outras deformagdes.

4.5.PLACAS DE BASE

As placas de base deverdo estar perfeitamente desempenadas, n&o sendo
necessario, em principio, usina-las.

As placas que servem de apoio as tesouras serdo de 60cmx10cmx8mm com 2 furos
de 20mm para assentamento das tesouras no pilar em “Y" existente.

4.6.COLUNAS

As extremidades das colunas s6 deverdo ser usinadas quando houver indicagdo nos
desenhos de projeto. De acordo com projeto, nos dois oitdes, fixados na viga de
cintamento existente.

4.7.TRELICAS

As linhas baricéntricas dos membros de uma trelica deverao concorrer e coincidir com
os eixos de suas ligagdes. Quando isto nédo for possivel, devera ser levada em conta a
excentricidade decorrente dessa circunstancia.

O comprimento dos corddes de solda de filete deverd ser, quando necessério,
colocado de forma a evitar excentricidade nas conexdes e devera ser de comprimento
suficiente para resistir aos esforgos de projeto ou a esforcos iguais a 50% da \J)/
resisténcia efetiva da pecga, usando-se o valor mais alto.
4.8.CONTRAVENTAMENTOS //;
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As barras tracionadas dos contraventamentos deverdo ser fabricadas de modo a
proporcionar quando montadas uma tens&o inicial, observando-se para tanto que elas
sejam fabricadas mais curtas do que o comprimento tedrico, conforme especificado
abaixo.

Para as pecas de 0 a 3 m - nenhuma redugao

Para as pegas de 3 a 6 m - reduzir 2 mm

Para as pegas de 6 a 9 m - reduzir 3 mm

Para as pecas de 9 a 12 m - reduzir 5 mm

4.9.CALHAS

As calhas deverdo ser fabricadas de acordo com o desenho de projeto, providas de
bocais para ligagao

com condutores de descida.

As calhas deverdo ser montadas sobre suportes, como indicado no projeto, prevendo
um caimento de

1% em direcdo aos bocais de descida.

4.10.TOLERANCIAS

Comprimento total de pegas com extremidades acabadas para contato = + 1,0 mm
Comprimento total de pegas sem acabamento para contato:

.até9.0m=+ 1,5mm

.acimade 9,0 m=+ 3,0 mm

Distancia entre furos de uma mesma ligagéo = + 1,0 mm

Distancia entre grupo de furos = + 2,0 mm

Distancia entre furos e bordas de pecas = + 2,5 mm

Afastamento do eixo de furagdo ao vértice de cantoneiras = +1,0 mm

Diametro de furos = + 0,5 mm

Empeno das pegas: conforme tabelas 17, 18, 19, 22 e 25 da ASMT-A6.

Empeno em pecas compridas, além de atender aos itens anteriores deverdo ter suas
flechas entre

pontos lateralmente suportados, limitados a 1/1000 do vao.

4.11.MARCAS DE MONTAGEM

O FABRICANTE devera marcar todas as pe¢as e conjuntos de forma idéntica a
convencionada nos

desenhos de montagem e fabricacgéo.

E preferivel a marcacéo a tinta, para facilidade de controle e montagem. Entretanto, é
aceitavel a

marcacéo por pungdo com um circulo de tinta em volta da marca.

As marcagOes deverdo ser aplicadas as faces externas das cantoneiras, perfis e
vigas, préximo de uma

das extremidades, em um local facilmente visivel apés a montagem

5.MONTAGEM

5.1.DISPOSICOES GERAIS

A MONTADORA devera proceder a montagem das estruturas em estrita concordancia
com os desenhos de montagem. Duvidas e/ou impasses que surjam durante os
servigcos da montagem deveréo ser esclarecidos com a PROJETISTA.

Os servigos de montagem s6 deveréo ser iniciados apés a verificagéo da locagéo de
todos os eixos da estrutura, elevagdes de todas as superficies acabadas, locagéo e
alinhamento dos chumbadores e insertos. Essas verificagfes s&o consideradas parte
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do escopo da MONTADORA, e deverdo ser executadas com todo o rigor, utilizando-se
de instrumentos de medig¢&do apropriados.

A FISCALIZACAO devera ser notificada da existéncia de qualquer erro encontrado
nesta verificagao.

Erros de fabricagdo que impegam montagem adequada tambem devem ser
comunicados N

imediatamente a FISCALIZAGAO.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes para proteger as estruturas existentes e
outras partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servigos de
montagem. Atencéo especial devera ser dada as estruturas em concreto aparente.
5.2.MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO.

A movimentaco das estruturas de ago na obra devera ser feita obedecendo aos
seguintes requisitos gerais:

As trelicas e tesouras devem ser transportadas, de preferéncia na posicéo vertical, e
suspensas por dispositivos colocados em posi¢des tais que evitem inverséo de
esforgos de tragdo e compresséo nos banzos.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para os casos de pegas esbeltas e que
devem ser devidamente contraventadas provisoriamente para a movimentagao.

As operacdes de carga e descarga das pecgas deverdo ser feitas com todos os
cuidados necessarios para evitar deformagdes que as inutilizem parcial ou totalmente
e que resultem em custos adicionais.

5.3.ELEMENTOS PROVISORIOS DE MONTAGEM.

A MONTADORA devera tomar as providéncias necessarias para que a estrutura
permaneca estavel

durante a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligagbes
provisérias, em quantidade adequada e com resisténcia suficiente de modo a suportar
os esforgos atuantes durante a montagem.

Todos os contraventamentos e estaiamentos provisérios deverao ser retirados apés a
montagem.

Todas as ligagOes provisodrias, inclusive pontos de solda, deverao ser retiradas apos a
montagem.

5.4.ARGAMASSA DE NIVELAMENTO E ENCHIMENTO.

A execucao dos servicos de nivelamento e enchimento nos apoios das estruturas de
aco sera de responsabilidade da MONTADORA.

A argamassa devera ser aplicada antes da estrutura ser colocada em carga. Devera
ser executada de maneira a preencher completamente o espago existente entre o
nivel inferior da placa de base e o nivel superior da estrutura de apoio.

A argamassa de nivelamento devera ter um fck minimo de 20Mpa.
5.5.EQUIPAMENTO

A MONTADORA sera responsavel pelo emprego, seguranca, manutengdo e
capacidade do equipamento de montagem.

Sendo possivel, todas as montagens deverao ser executadas utilizando equipamentos
moveis. O emprego de mastros ancorados s6é sera permitido com a aprovacado da
PROJETISTA e FISCALIZACAO.

Os andaimes deverdo ser protegidos contra acidentes. Atengdo especial devera ser
dada a protegdo dos transeuntes e veiculos. A MONTADORA sera responsavel por
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qualquer dano que venha a ocorrer. A FISCALIZACAO, a qualquer momento, podera
exigir seguranga adicional.

5.6.MONTAGEM, TOPICOS DIVERSOS

A MONTADORA seréa responsavel pela execugéo correta da montagem e preservagao
dos elementos da estrutura em seu devido estado, isentos de deformagoes.

N&o sera permitida a montagem de partes ou pecas da estrutura que estejam nas
seguintes condigoes:

Pecas com comprimento inadequado: n&o sera permitido forga-las para adaptarem-se
as respectivas conexdes com a estrutura.

Pecas que apresentem fissuras, incluséo de escoéria bolhas ou outros defeitos.

Pecgas deformadas ou empenadas.

A montagem de pegas que possuam furagdes para a fixagdo de equipamentos, devera
ser executada com o maximo rigor, a fim de posicionar as ligagdes corretamente em
relacéo aos eixos dos mesmos.

A MONTADORA devera tomar precaugdes para minimizar os danos a pintura durante
a montagem.

Alargamentos de furos para facilitar a montagem so serdo possiveis s e autorizados
pela

FISCALIZACAO, que devera por sua vez consultar a PROJETISTA antes da
liberacdo. Ndo sera permitido o uso de magarico para abertura de furos.

Sera permitida apenas ligeira chamada nas pegas da estrutura para traze-las a
posicdo de montagem, exceto no caso de contraventamentos. Nao serao permitidas
chamadas para acomodar pecas com furos defeituosos ou desalinhados.

A CONTRATADA devera proceder & montagem das estruturas em estrita
concordancia com os desenhos de montagem.

A CONTRATADA devera prever, ao prever seus métodos de montagem e distribui¢ao
de materiais, as dificuldades e obstéaculos que serdo encontrados na obra, decorrentes
dos servigos de terceiros e do funcionamento das instalagbes da CONTRATANTE,
n&o sendo aceitos custos adicionais decorrentes dessas situagoes.

Antes do inicio da montagem, a CONTRATADA devera verificar o alinhamento,
nivelamento e locacéo de todos os chumbadores e insertos.

A CONTRATANTE devera ser notificada por escrito da existéncia de qualguer erro
encontrado nessa verificagdo, a fim de que terceiros responsaveis possam fazer as
correcbes necessarias. Caso as verificagbes ou notificagdes nao sejam feitas, a
CONTRATADA sera considera responsavel e arcara com os custos decorrentes para
reparar 0s erros.

A CONTRATADA devera garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes
fases da montagem através de escoramentos e travamentos temporarios.
Deformacdes permanentes e outros problemas estruturais que possam acontecer
durante a montagem, por falta de maiores precaugdes, seréo de responsabilidade da
CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com os custos dos reparos que forem
necessarios.

A CONTRATANTE ndo permitira a montagem de conjuntos ou pegas avulsas que
apresentem qualquer das condigbes abaixo:

Pegas com comprimento inadequado, que n&o se adaptem as suas conexdes na
estrutura exceto pecas pré-tracionadas de contraventamentos. |
Pecas que apresentem fissuras, incluséo de escéria, bolhas e outros defeitos.

Pecas deformadas ou empenadas.
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Alargamento de furos para facilitar a montagem deveréa ser previamente comunicado a
CONTRATANTE.

Nao sera permitido uso de magarico para alargar furos.

Antes de serem montadas, as partes que ficardo inacessiveis apds a montagem,
deverdo a sua pintura verificada e eventualmente retocada.

Parafusos de tamanhos diferentes deverdo ser acondicionados em caixas separadas e
conter identificagéo do contetido. Todo o material devera ser entregue completo no
canteiro de obra, limpo e em perfeito estado, em data n&o posterior a estabelecida no
cronograma.

Deverao ser tomadas precaugdes adequadas a fim de evitar amassamentos,
distor¢des e deformagdes durante 0 manuseio, transporte e armazenamento.

O material que for danificado devera ser consertado ou substituido, antes de ser
montado.

O armazenamento devera ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado a
guarda de estruturas metalicas.

A carga na oficina e a descarga no campo sao responsabilidade da CONTRATADA.
5.7.CONEXOES PARAFUSADAS.

Deverao ser observadas as instru¢des que se seguem relativas a parafusos ASTM-
A325 .

A instalacdo dos parafusos devera atender a especificagdo “Structural Joints Using
ASTM-A325 or A490Bolts.

As superficies de contato nas juntas dever&o estar preparadas de acordo com 3(b) e
3(c) daespecificacao do parafuso ASTM-A325 .

Quando a inclinagdo de uma das faces da pega a ser parafusada for maior que 1:20
em rela¢éo a um plano normal ao eixo do parafuso, deverao ser usadas arruelas
biseladas para compensar a falta deparalelismo.

Admite-se o aperto dos parafusos de alta resisténcia pelos seguintes processos:

Por meio de chaves manuais, as quais deverdo ser munidas de medidores de torque e
calibradas pelo menos uma vez por dia.

Por meio de chave de impacto sem calibragem especial, pelo método de rotagéo das
porcas. A tens&o minima sera atingida, para cada diametro, por uma rotacéo
determinada do parafuso indicada na tabela 4 da especificacéo do parafuso ASTM-
A325 .

Apos ter sido completado o aperto dos parafusos de uma junta, aqueles que tiverem
sido inicialmente aplicados para unir os elementos da junta na montagem, deveréo ser
reapertados.

Numa fila extensa de parafusos, o aperto deve iniciar-se da parte central, progredindo
dai para as extremidades. No caso de varias filas paralelas, o servico deve
desenvolver-se da mesma maneira, progredindo conjuntamente em todas elas, do
centro para os lados. A verificagdo do aperto dos parafusos de alta resisténcia sera
feita de acordo com o item 6 daespecificagdo do parafuso ASTM-A325.

5.8.SOLDA DE CAMPO

As soldas, s6 poderao ser executadas no campo, se indicadas nos desenhos de
montagem.

Para realizagéo das soldas de campo, devera se atendido o especificado no item 4.3.
As chapas xadrez de piso deverdo ser fixadas aos perfis, com soldas de filete de
omm, com comprimento de 5cm e espagadas a cada 15 cm, exceto para as chapas
desmontaveis que dever&o ser fixadas por meio de parafusos com cabega escareada.

e s
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Nas emendas de chapa com chapa solda devera apresentar acabamento uniforme.
5.9.PISOS

A MONTADORA devera cuidar para que as juntas e as extremidades do piso resultem
perfeitamente alinhadas.

Caso esteja indicado nos desenhos de montagem, a MONTADORA devera
providenciar a execugdo de recortes para passagens de tubulacdes nao previstos na
fabricag&o. Estes recortes devero ser feitos

com base em marcagéo prévia a qual deve prever folgas de montagem.
5.10.TOLERANCIAS

A locacéo dos chumbadores devera atender ao item 7.5.1 do “Code of Standard
Practice”, AISC.

Quando ndo especificado nos desenhos de montagem, os elementos da estrutura
serdo considerados corretamente aprumados e nivelados quando os desvios de
verticalidade ndo excederem 1:500 do seu comprimento.

A tolerancia do alinhamento e nivelamento dos trilhos da ponte rolante devera atender
ao disposto no item 5.18.2 do AISE Standard N° 13.

As demais tolerancias (locagéo de colunas, elevagédo de pisos, nivelamento e desvios
de verticalidade dos elementos da estrutura, etc.) deveréo atender as disposigdes do
item 7.11 do “Code of Standard

Practice”, AISC.

5.11.MODIFICACOES

Toda e Qualquer modificagéo da estrutura, com relagéo aos desenhos, desde que
aprovada, devera ser registrada e catalogada pela MONTADORA. Em caso de
alterag&o do projeto inicial, a PROJETISTA devera providenciar prancha atualizada
com as alteragdes registradas pela MONTADORA, para que seja enviada a
CONTRATANTE com o desenho (“as built”) ao final da montagem.

6. FISCALIZAGAO

O FABRICANTE devera permitir e facilitar o livre acesso da FISCALIZACAO as
instalagbes da oficina em que estiverem sendo fabricadas as estruturas de aco,
durante todo o periodo de tempo em que durar a fabricacao.

A FISCALIZACAO realizara a inspecéo de modo a verificar se 0 FABRICANTE e a
MONTADORA atenderam ao especificado nos itens 1 a 5 e 8 desta especificagao.

Os requisitos gerais de inspecéo a serem seguidos pela FISCALIZAGAO ser&o os
seguintes:

6.1.INSPEGAO DA MATERIA PRIMA

6.1.1.Laminados

O FABRICANTE devera apresentar o Certificado de Qualidade do material, onde
conste a composigao quimica, as caracteristicas mecanicas e o tipo de acabamento,
ou relatério de ensaio comprovando que o material esté de acordo com o especificado.
Sob o aspecto dimensional e de acabamento, a inspecao devera obedecer a norma
ASTM-A6; quanto as caracteristicas mecanicas devera ser seguida a norma
especifica (ASTM-A36, SAE 1020, etc.)

6.1.2.Parafusos e porcas

O FABRICANTE devera apresentar o Certificado de Qualidade do material, onde
conste a composi¢cao quimica, as caracteristicas mecanicas e o tipo de acabamento.
Deveréo ser feitas, por amostragem, as seguintes inspecgoes:

- visual e dimensional, conforme ANSI-B-18-2; /%/—
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- mecanica, conforme norma especifica (ASTM-A307, ASTM-A325, ASTM-A490, etc.)
6.1.3.Eletrodos

O FABRICANTE devera apresentar o Certificado de Qualidade do material, onde
conste a composicdo quimica, as caracteristicas mecénicas e o tipo de revestimento.
Deverdo ser feitos tantos corpos de prova quantos necessarios para testar as soldas,
conforme tabela 8.4.1 de AWS D1-1-80 (um corpo de prova para cada tipo de solda).
6.2.INSPECAO E FABRICACAO

6.2.1.Preparacao do material

NZo deverdo ser aceitas as pegas que apresentarem empenos acima dos
especificados nas tabelas 12, 13, 17, 18, 19, 22 e 25 da ASTM-A6.

Pecas que ndo satisfizerem as condn;oes acima e que, a critério da FISCALIZAGAO,
puderem ser reparadas, poderao ser liberadas apés o desempeno, desde que este
seja feito por meio de prensas ou calandras.

Admitir-se-a desempeno a quente, se a temperatura da pega n&o ultrapasse 650° C.

6.2.2.Fabricacao

Todos os gabaritos para furagéo ou recorte de pegas deveréo ser inspecionados antes
de usado.

Todas as pecas que fardo parte de subconjuntos principais (colunas, tesouras, vigas
de rolamento, vigas principais, etc.), deverdo sofrer inspe¢éo na marcagéo dos furos,
antes que estes sejam puncionados ou broqueados.

Subconjuntos secundarios (tergas, longarinas, vigas secundarias, etc.) deverao ser
inspecionados por amostragem e por lote.

6.2.3.Montagem de Oficina

Todos os subconjuntos principais deverdo ser inspecionados antes de sua montagem
definitiva.

Todos os gabaritos para montagem de subconjuntos deveréo ser inspecionados antes
de usados.

6.2.4.Soldas de Oficina

A FISCALIZACAQ devera certificar-se de que a dimens&o, comprimento e locagdo das
soldas estdo de acordo com o indicado nos desenhos em projeto; de que nenhuma
solda pedida foi omitida e que as nao indicadas nos desenhos de fabricagdo foram
devidamente aprovadas.

Os eletrodos, de acordo com o tipo, deverao ser usados somente nas posi¢des, tipos
de solda, corrente e polaridade para os quais foram classificados.

A FISCALIZACAQ devera, periodicamente, observar a técnica e performance de cada
soldador, para certificar-se da observancia das normas e especificagbes exigidas.

A dimensao e contorno das soldas deverao ser medidos com gabaritos apropriados.

A inspecéo visual de trincas nas soldas e no metal-base, assim como qualquer outra
descontinuidade no cordédo de solda, deverdo ser verificadas com luz forte, lente, ou
qualquer outro meio que melhore as condi¢des de inspegao.

A FISCALIZACAO devera verificar o perfeito atendimento ao item 4.3, e em especial o
recomendado para o caso de ligacdes soldadas importantes.

7.EMBALAGEM E TRANSPORTE 3/
7.1.CONSIDERAGOES GERAIS d
Todo o material devera ser embalado adequadamente para o transporte ao local de
destino. Somente deverdo ser usadas embalagens novas e suficientemente fortes

para suportar manuseio grosseiro.
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Pecas pesadas, tais como montantes de colunas e banzos de vigas, deverdo ser
embarcadas separadamente e em volumes que ndo excedam 0,5 t.

Todas as pegas menores, tais como parafusos, chapas e outras conexdes, deverdo
ser embalados em sacos ou caixas com peso bruto entre 50 a 100 Kg. Parafusos de
tamanhos diferentes deverdo ser embalados em sacos ou caixas separadas, antes da
embalagem final.

Grupos de sacos ou caixas poderdo ser embalados numa mesma caixa.

De um modo geral ndo deverao ser usados volumes com menos de 50 Kg cada.

Cada amarrado devera conter apenas pecas para 0 mesmo tipo de coluna ou viga e,
sempre que possivel, da mesma espécie.

Quando especificado na Ordem de Compra ou nas instrugées subsequentes e
abrangidas pela cotacdo do FABRICANTE, o empacotamento e o acondicionamento
deveréo ser feitos em lotes por colunas e vigas individuais.

Amarrados, caixas e recipientes deverdo ser claramente marcados, indicando o tipo
de coluna e viga, o conteudo e a quantidade, a fim de que eles possam ser conferidos
com precisao, contra a lista de embarque

7.2.LISTA DE EMBARQUE DE PECAS

O FABRICANTE devera preparar lista de embarque das pegas. Nas listas devem
constar no minimo as seguintes informagdes:

7.2.1. Designacao

e Quantidade de pecgas iguais

¢ Dimens0es gerais da peca

¢ Peso em Kg

e Numero de desenho de fabricagdo

7.3.TRANSPORTES

Todos os componentes das estruturas deveréo ser bem acomodados no meio de
transporte utilizado, a fim de se evitar avarias na estrutura.

As pecas eventualmente danificadas durante o transporte para a obra deverdo ser
substituidas sem 6nus para a CONTRATANTE.

8.PINTURA

A estrutura devera sofrer limpeza através de jato de granalha de ago, respondendo
aos padrbes visuais da norma sueca SIS 05 5900, Sa 2.1/2.(metal quase branco), e
“Steel Structures Paint Council” — SSPC - SP - 10.

Deverdo ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, magarico ou
puncionamento de pegas, respingos de solda, escéria, etc.

A fiscalizagdo exigira que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessarios
conforme as especificagdes do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de
pistola “airless spray”.

Para retoques de danos mecénicos ocorridos durante o transporte e montagem,
devera ser providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura,
constituindo todo o sistema anteriormente descrito.

O sistema de pintura a ser utilizado devera ser o seguinte:

Tratamento de superficie da estrutura: Jateamento padréo AS 2 % - Metal quase
branco.

Estrutura aparente:

- TRATAMENTO DE SUPERFICIE DA ESTRUTURA:

w/_,__
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JATEAMENTO PADRAO SA 2 % ou DECAPANTE METALICO FOSFATIZANTE E
DESENGRAXANTE

— SHOP PRIMER - 1 DEMAO REVRAN PLB 530 — EPOXI ESP. 25p.

— 1 DEMAO RETHANE DHG 652 — POLIURETANO ESP. 50u

PARA COR VER PROJETO ARQUITETONICO

- Os produtos acima citados s&o tintas Renner, e poderdo ser propostos produtos
similares de fornecedores qualificados com a mesma performance em desempenho e
qualidade desde que aprovado pela fiscalizac&o.

- O preparo e aplicagéo das tintas deverdo respeitar rigorosamente as especificagoes
técnicas do fabricante das mesmas.

- N&o pintar quando a umidade relativa do ar exceder 85%.

- A fiscalizagéo podera solicitar por amostragem os ensaios para verificar a espessura
de pelicula e aderéncia do filme sobre o substrato de acordo com sua conveniéncia.

SAO MARTINHO, 11 DE ABRIL DE 2019

e ——

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL

14



